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VEDAG

Hochwertige Produkte,

ausgereifte Systemlésungen,
umfassender Service.




Mit VEDAG entscheiden Sie sich fiir hochwertige Qualitat,
maBgeschneiderte Systemlosungen und einen exzellenten Service.

Das Produktprogramm von VEDAG erfiillt die Anforderungen
und Wiinsche von Verarbeitern, Planern und Fachhédndlern
in idealer Weise. Neben hervorragender Qualitit zeichnen
sich VEDAG Produkte vor allem durch saubere, sichere und
rationelle Verarbeitungseigenschaften aus.

Praktisch unabhéngig von Jahreszeiten, konnen VEDAG
Produkte fast jederzeit verarbeitet werden. Wirtschaftlichkeit
und langfristige Sicherheit gehen damit Hand in Hand.

Der Erfolg unserer Kunden basiert aber nicht nur auf dem _
Einsatz hochwertiger Produkte. Eine wesentliche Rolle spielt |
dabei auch der umfangreiche Service und die kompetente
Beratung durch unsere Mitarbeiter. Als Partner fiir das Dach
bieten wir lhnen je nach Bedarf genau die Unterstﬁtiﬂl/g,'dief
Sie sich wiinschen. 7 L) /

¢ Planungsgesprache vor Ort
¢ Analyse der Gebiudedaten
e Erarbeitung eines Konzepts

¢ Ausschreibungsvorschlag

¢ Baustelleneinweisung

e Qualitdtssicherung

e Qualitatskontrolle

¢ Gewahrleistung, Wartungsvertrag

Bedeutung der Abkiirzungen in Produktbezeichnungen

AL Aluminium
B Bitumen
BLUE SPEED  neudeutsch flir besonders ressourcenschonende

und schnelle Verarbeitung

BV-schnell Bitumen Voranstrich-schnelltrocknend

D Zur Detailausbildung

DUO Zweischichtbahn

E-VA Emulsion-Voranstrich

EBH Elastomerbitumen-HeiBklebemasse
ES-PLUS Elastomerbitumen/Verlegeart: Schweien
F (mechanisch) fixiert

FR feuerresistent

FUN »fun”: neudeutsch flr Freude am Dach
G4E Glasgewebe/4 mm/Elastomerbitumen
KB-S kombinierte Schalungs- und Unterspannbahn
KDS Keller Dicht Spachtelmasse

KSK kaltselbstklebend

L lose verlegt mit Auflast

LM |6semittelhaltig

NR Nagelrand

0 Oberlage

Performance  neudeutsch fir besondere Leistung

PLUS PLUS steht fir Zusatznutzen durch oberseitige
Klebeschicht

S Schalungsbahn (VEDAFORM®)

S Sanierungsbahn (VEDAFIN®)

SK selbstklebend

SKB selbstklebend und zusétzlich auf Betondecken

SK-D selbstklebende Dampfsperre

SP SchweiBbahn/Polyestervlies

SRI Solarer Reflexionsindex

SuU selbstklebende Unterlagsbahn

SW Streifenware

t3 Verhalten bei einem Brand von auBen
nach DIN V ENV 1187, Verfahren 3, geprtift.

™ thermisch verklebt auf Mineralwolle

T0 thermisch-selbstklebende Oberlage

v thermisch verklebt

TV-SN thermisch verklebt, Sicherheitsnaht

U Unterlage

ub UnterDachbahn

VU Verbunddach-System unterlaufsicher

WS Waurzelschutzbahn

WS-1 Waurzelschutzbahn Intensivbegriinung

WSs-U Wurzelschutz Unterlagsbahn

WS-X Waurzelschutzbahn Extensivbegriinung

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Rechtsverbindlichkeiten kdnnen jedoch nicht abgeleitet werden.
Anderungen behalten wir uns vor. Fiir Druckfehler wird keine Haftung iibernommen.



Bedeutung der Abkiirzungen in Produktkennzeichnungen

DIN V 20000-201: Kurzzeichen

Kurzzeichen fir DE Bahnen fir einlagige Dachabdichtung
Anwendungstypen DO Bahnen flr die Oberlage einer mehrlagigen Dachabdichtung

DU Bahnen fiir die untere Lage einer mehrlagigen Dachabdichtung

Dz* Bahnen fir Zwischenlage bzw. zusétzliche Lage einer mehrlagigen Dachabdichtung
Kurzzeichen fir E1 Bahnen mit Widerstand gegen hohe thermische und hohe mechanische Beanspruchung
Eigenschaftsklassen E2 Bahnen mit Widerstand gegen méBige thermische und hohe mechanische Beanspruchung
(auch gemaB E3 Bahnen mit Widerstand gegen hohe thermische und méBige mechanische Beanspruchung
DIN 18531-2) E4 Bahnen mit Widerstand gegen maBige thermische und maBige mechanische Beanspruchung

DIN V 20000-202: Kurzzeichen

Kurzzeichen flr MSB Bahnen flr die Bauwerksabdichtung in oder unter Wanden (Mauersperrbahnen)
Anwendungstypen BA Bahnen fir die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte, nicht driickendes und driickendes
Wasser

Kurzzeichen fiir Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

Kurzzeichen fir PYE Elastomerbitumen (Bitumen modifiziert mit thermoplastischen Elastomeren)
Produktmerkmale PYP Plastomerbitumen (Bitumen modifiziert mit thermoplastischen Kunststoffen)
KSP Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn
KSK Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn mit HDPE-Tragerfolie

V (Zahl) Glasvlies (Zahl bei V60 = Flachengewicht in g/m?; bei V13 = Gehalt an Léslichem in 1/100 des
Gehaltes in g/m?)

PV (Zahl)  Polyestervlies (Flachengewicht in g/m?)

G (Zahl) Glasgewebe (Flachengewicht in g/m?)

R (Zahl) Rohfilz (Flachengewicht in g/m?)

Vcu Verbundtrager aus Glasvlies 60 g/m? nach DIN 52141 mit Polyester-Kupferfolienverbund > 0,03 mm
Cu01 Kupferbandtragereinlage aus Kupferband 0,1 mm nach DIN EN 1652
KTG Kombinationstragereinlage mit tberwiegendem Glasanteil, aus Vliesen (Glasvlies und/oder

Polyestervlies) und Gelegen oder Geweben aus Kunststoff- und/oder Glasfaden, der Anteil an
Glasvlies und -faden betrédgt mehr als 50% des Gewichts der Einlage

KTP Kombinationstragereinlage mit tberwiegendem Polyesteranteil, aus Vliesen (Glasvlies und/oder
Polyestervlies) und Gelegen oder Geweben aus Kunststoff- und/oder Glasfaden, der Anteil an
Kunststoffvlies und -faden betragt mehr als 50% des Gewichts der Einlage

S (Zahl) SchweiBbahn (Dicke der unbestreuten Bahn in mm)

DD Dachdichtungsbahn
D Dichtungsbahn
Zahl Dicke der Bahn in mm

Kurzzeichen fiir Kunststoff- und Elastomerbahnen

Werkstoffbezeichnungen ECB Ethylencopolymerisat-Bitumen
EVA Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer/-Copolymer
FPO Flexibles Polyolefin (auf Basis PE oder PP)
PE-C Chloriertes Polyethylen
PIB Polyisobuten (Polyisobutylen)
PVC-P Polyvinylchlorid
TPE Thermoplastische Elastomere, nicht vernetzt
EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer
IIR Isobutylen-Isopren-Kautschuk (Butylkautschuk)
Kurzzeichen zur K kaschiert
weiteren v verstarkt
Stoffbeschreibung E Einlage
BV bitumenvertraglich
NB nicht bitumenvertraglich
SK Selbstklebeschicht
PBS Polymerbitumenschicht
Zahl Dicke in mm
GV Glasvlies
PV Polyestervlies
PPV Polypropylenvlies
GG Glasgittergelege/-gewebe
PG Polyestergewebe/-gelege

* Hinweis aus DIN 18531-2: Bei geeigneter Oberflachenausriistung kénnen Bahnen fiir einlagige Abdichtungen auch als Oberlagen, untere Lagen und Zwischenlagen, Bahnen fiir Oberlagen
auch als untere Lagen und Zwischenlagen, und untere Lagen auch als Zwischenlagen verwendet werden.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Rechtsverbindlichkeiten kdnnen jedoch nicht abgeleitet werden.
Anderungen behalten wir uns vor. Fiir Druckfehler wird keine Haftung iibernommen.



8-9

10-11

12

12-13

13

14-16

Hier finden Sie lhre Produkte und Systemlosungen

Hochwertbahnen, Oberlage

VEDASTAR® VEDATOP® S5*
VEDATOP® DUO* VEDATOP® S5 (t3)*
VEDATOP® DUO (t3)* VEDAFLEX® SP*
VEDATOP® DUO Performance* TURBO TO
Hochwertbahnen, Unterlage

VEDAFLEX® G4E* VEDATOP® SU Nagelrand
VEDAFLEX® SP* VEDATOP® TM
VEDATOP® STAR VEDATOP® VU
VEDATOP® SU TURBO TU
Hochwertbahnen, Wurzelschutz

VEDAFLOR® WS*

VEDAFLOR® WS-I*
VEDAFLOR® WS-X*
VEDAFLOR® WS-U

Hochwertbahnen, Dampfsperre

VEDAGARD® SK VEDAGARD® ES-PLUS* VEDATECT® SK-D NR
VEDAGARD® FR VEDAGARD® AL-E*

VEDAGARD® SK-PLUS VEDAGARD® AL-E DD

VEDAGARD® SKB-PLUS VEDATECT® SK-D

Hochwertbahnen, Sanierung

VEDAPOINT® O
VEDAPOINT® U

Hochwertbahnen, 1-lagig

VEDAPROOF® F dolomitgrau* VEDAWALK®
VEDAPROOF® F (t3) dolomitgrau*

VEDAPROOF® TV

VEDAPROOF® TV-SN

Qualitatshahnen, Bauwerksabdichtung DIN 18195

VEDATHENE® DUO
TWIN
TWIN Reflect

Qualitatshahnen nach DIN EN

VEDATECT® PYE PV 200 S5 EN*  bestreut VEDATECT® G 200 S4/5* talkumiert
VEDATECT® PYE PV 200 S5* talkumiert VEDATECT® AL + V 60 S4 talkumiert
VEDATECT® PYE G 200 S4* talkumiert VEDATECT® AL + G 200 S4/5*  talkumiert
VEDASPRINT® PYE KTP S4* bestreut VEDATECT® G 200 DD besandet
VEDATECT® PYE PV 200 DD EN  bestreut VEDATECT® V 13 besandet
VEDATECT® PYE PV 200 DD besandet VEDATECT® R 500 N nackt
VEDATECT® PYE G 200 DD besandet VEDATECT® R 500 besandet
COLONIA® PYP PV 200 S5 EN*  talkumiert/bestreut

VEDATECT® V 60 S4 talkumiert/bestreut

4 *Mit BLUESPEED' Technologie fir die deutlich schnellere Verlegung bei reduziertem Gasverbrauch.



Qualitatsbahnen, Steildach 16-17

VEDAFORM® fun VEDAFORM® KB-S KSK
VEDAFORM® fun SK VEDAFORM® S
VEDAFORM® metallic SK VEDAFORM® UD

VEDAFORM® KB-S

VEDAFIN® Kunststoffbahnen (FP0) 18-19
VEDAFIN® F VEDAFIN® D

VEDAFIN® F (t3) VEDAFIN® SW

VEDAFIN® L VEDAFIN® SRl

VEDAFIN® S

VEDAFOL® Kunststoffbahnen (PVC-P) 20-21
VEDAFOL® F VEDAFOL® D

VEADFOL® L VEDAFOL® Dampfsperre 250

VEDAFOL® V VEDAFOL® Walkway

Systeml6sungen Seite

Beton und Stahlbeton

VEDAG ProfiDach mit VEDAG-LambdaRoof 031 / VEDAPOR®EPS . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... 22
VEDAG TurboDach® mit VEDAG-LambdaRoof 031 / VEDAPOR® EPS . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... 23
VEDAFLOR® GrunDach park mit Schaumglas. . . . . . . . . . . . . .. Lo 23
VEDATOP® NutzDach mit Schaumglas . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
VEDAFIN® L IndustrieDach auf VEDAPOR® EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. 27
Stahltrapezprofilbleche

VEDAG ProfiDach mit Mineralwolle . . . . . . . . . . . . . . . 22
VEDAG TurboDach® mit Mineralwolle . . . . . . . . . . . . . . . 23
VEDAFLOR® GriinDach pur mit VEDAG-LambdaRoof 031 / VEDAPOR®EPS . . . . . . . . . . . . . .. . . . 23
VEDAPROOF® TV IndustrieDach mit bitumierter Mineralwolle . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... 25
VEDAPROOF® F IndustrieDach mit VEDAPURIT® MV. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... ... 25
VEDAPROOF® TV IndustrieDach nach DIN 18234 mit bitumierter Mineralwolle . . . . . . . . . . . . . . . .. 25
VEDAPROOF® F IndustrieDach nach DIN 18234 mit bitumierter Mineralwolle . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25
VEDAFOL® F IndustrieDach mit Heralan Dachdammplatten . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . 26
VEDAFIN® F IndustrieDach mit Heralan Dachdammeplatten. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... ... 27
VEDAFIN® SRI auf VEDAPOR®PEPS . . . . . . . . . . . . 27
Holz und Holzwerkstoffe

VEDAG ProfiDach mit Mineralwolle auf Holz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 22
VEDAG ProfiDach - Kaltdach auf Holz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bitumenaltdach

VEDAG SanierungsDach, einlagig, auf vorbereitetem Altdach . . . . . . . . . . . .. .. .. .. ... 24
VEDAG SanierungsDach, zweilagig, auf vorbereitetem Altdach . . . . . . . . . . . . . ... .. .. ... 24
VEDATOP® PlusDach, auf vorbereitetem Altdach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... 24
VEDAG SanierungsDach VEDAPOR® EPS (als Gefalleddmmung) . . . . . . . . . . . . . . ... ... . ... 24
VEDAFIN® S, SanierungsDach auf vorbereitetem Altdach . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... ... ... 27



Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen

VEDASTAR®

VEDATOP® DUO
BLUESPEED

VEDATOP® DUO (t3)
'BLUE SPEEL

VEDATOP® DUO Performance
BLUESPEED |

Anwendungsbereich

Technische Regel(n)
Bezeichnung nach
DIN V 20000-201

Bezeichnung nach
DIN V 20000-202

Kurzbeschreibung

Ausriistung
oben

Ausriistung
unten

Verarbeitung

Dicke in [mm]

Lange x Breite in [m]

Trégereinlage

Hochstzugkraft in
[N/5cm]

lings
quer

Dehnung bei
Hochstzugkraft in [%]

lings
quer

Kaltbiegeverhalten
in [°C]

Waérmestandfestigkeit
in [°C]

Verpackungseinheiten
[m? pro Rolle]

[m2 pro Palette]
[Rollen pro Palette]

Oberlage

DIN EN 13707

DO / E1 PYE-KTP-KSP-4,0

HT-Elastomerbitumen-
Kaltselbstklebebahn

blaugriin beschiefert,
rosso granuliert,
herbstbraun granuliert,
abziehbarer
Langsrandstreifen

Abziehfolie

Kaltselbstklebe-
verfahren

4,0

5,00 x 1,00

Polyesterverbundvlies
200 g/m?

1000
900

40
40

oben -35
unten -30

oben +130
unten +105

150
30

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DO / E1 PYE/PYP-KTP-S5

BA PYE/PYP-KTP-S5

TOP-Polymerbitumen-
SchweiBbahn

Plastomerbitumen,
blaugriin beschiefert,
dolomitgrau beschiefert,
rosso granuliert,
herbstbraun granuliert
Elastomerbitumen,
Rillenprégung, leicht ab-
schmelzbare Folie

SchweiBverfahren

52

5,00 x 1,00

Glasgitter-Polyestervlies-
Verbund 300 g/m?

1400
1200

40

40

unten -35

oben +155

120
24

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DO / E1 PYE/PYP-KTP-S5

BA PYE/PYP-KTP-S5

TOP-Polymerbitumen-
Schweibahn

mit erhdhter
Brandschutzausriistung

Plastomerbitumen,
blaugriin oder
dolomitgrau

Elastomerbitumen,
Rillenpragung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

52

5,00 x 1,00

Glasgitter-Polyestervlies-
Verbund 300 g/m?

1400
1200

40

40

unten -35

oben +155

120
24

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DO / E1 PYE/PYP-KTP-S4

BA PYE/PYP-KTP-S4

TOP-Polymerbitumen-
Schweibahn

Plastomerbitumen,
dolomitgrau

Elastomerbitumen,
Rillenpragung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

4,2

7,50 x 1,00

Kombinationstrager
KTP

1200
1000

40

40

unten -35

oben +155

75
150
20

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.



VEDATOP® S5
BLUESPEED

VEDATOP® S5 (t3)
BLUESPEED

VEDAFLEX® SP

TURBO TO

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969
DO / E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

TOP-Elastomerbitumen-
Schweibahn

blaugriin beschiefert,
herbstbraun granuliert

Rillenprégung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

5,2

5,00 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

1000
1000

40
40

+120

120
24

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969
DO/ E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

TOP-Elastomerbitumen-
Schweibahn mit
erhohter Brandschutz-
ausriistung

blaugriin beschiefert

Rillenpragung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

52

5,00 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

1000
1000

40
40

+120

120
24

BLUESPEED

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969
DO/ E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

FLEX-Elastomerbitumen-
SchweiBbahn

blaugriin beschiefert

Rillenpragung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

5,2

5,00 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

1000
1000

40
40

+110

120
24

Oberlage im VEDAG
TurboDach®

DIN EN 13707

DO / E1 PYE-KTP-KSP-3,6

HT-Elastomerbitumen-
Selbstklebebahn

blaugriin oder dolomit-
grau beschiefert,
herbstbraun oder rosso
granuliert, abziehbarer
Langsrandstreifen

abziehbare Folie

thermisch aktiviert,
selbstklebend
aufgebracht

3,6

10,00 x 1,00

Polyesterverbundvlies
200 g/m?

1000
900

40
40

oben -35
unten -30

oben +130
unten +105

10
180
18

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenbléatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.



Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen

Anwendungsbereich

Technische Regel(n)
Bezeichnung nach
DIN V 20000-201

Bezeichnung nach
DIN V 20000-202

Kurzbeschreibung

Ausriistung
oben

Ausriistung
unten

Verarbeitung

Dicke in [mm]

Lénge x Breite in [m]

Trégereinlage

Hochstzugkraft in
[N/5cm]

lings
quer

Dehnung bei
Hochstzugkraft in [%]

lings
quer

Kaltbiegeverhalten
in [°C]

Wérmestandfestigkeit
in [°C]

Verpackungseinheiten
[m? pro Rolle]

[m?2 pro Palette]
[Rollen pro Palette]

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.

Hochwertbahnen, Unterlage

VEDAFLEX® G4E

BLUESPEED |

Unterlage

DIN EN 13707

DIN EN 13969

DU/ E1 PYE-G 200 S4

BA PYE-G 200 S4

FLEX-Elastomer-
bitumen-
SchweiBbahn

blank

Rillenpragung, leicht
abflammbare Folie

SchweiBverfahren

4,0

5,00 x 1,00

Glasgewebe
200 g/m?

1000
1000

-30

+110

150

VEDAFLEX® SP
BLUESPEED |

Unterlage/
Oberlage unter
schwerem
Oberflachenschutz

DIN EN 13707
DIN EN 13969
DO/ E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

FLEX-Elastomer-
bitumen-
SchweiBbahn

blank

Rillenpragung, leicht
abflammbare Folie

SchweiBverfahren

5,0

5,00 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m2

1000
1000

40
40

+110

120
24

VEDATOP® STAR

Unterlage fiir
VEDATOP® und
VEDASTAR®

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DU/ E1 PYE-KTG-S3,5

BA PYE-KTG-S3,5

TOP-Elastomer-
bitumen-
Unterlagsbahn

Spezialfolie

feinst bestreut

SchweiBverfahren/
streifenweise
Kaltverklebung/
HeiBbitumen-
verklebung

3,5

7,50 x 1,00

Verbundtréger

800
800

+100

7,5
180
24

VEDATOP® SU

1. Lage auf
z.B. nacktem
Polystyrol

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DU/ E1 PYE-KTG-
KSP-3,0

BA PYE-KTG-KSP-3,0
TOP-Elastomer-
bitumen-

Unterlagsbahn,
kaltselbstklebend

Spezialfolie und
abziehbarer
Langsrandstreifen

abziehbare Folie

Kaltselbstklebe-
verfahren, Oberlage
Zug um Zug
aufschweiBen

3,0

10,00 x 1,00

Verbundtréger

1000
1000

+100

10
200
20

VEDATOP® SU

Nagelrand

1. Lage auf Holzscha-
lung

DIN EN 13707

DU/ E1 PYE-KTP-
KSP-3,0

nageldurchreiBfeste,
nahtselbstklebende
TOP-Elastomer-
bitumen-
Unterlagsbahn

Spezialfolie und
abziehbarer
Langsrandstreifen

abziehbare Folie
mit Langsrand-
perforation

verdeckte Nagelung,
nahtselbstklebend

3,0

10,00 x 1,00

Verbundtrager

800
800

35
35

+100

10
200
20

VEDATOP® TM

1. Lage auf
z.B. nackten
Mineralwolleplatten

DIN EN 13707

DU/ E1 PYE-KTG-

KSP-1,7 (mit abP)

TOP-Elastomer-
bitumen-
Unterlagsbahn,
kaltselbstklebend

Spezialfolie

abziehbare Folie

Kaltselbstklebe-
verfahren, Oberlage
Zug um Zug
aufschweiBen

1,7

15,00 x 1,00

Glasgitter

1100
1100

+100

15
360
18



VEDATOP® VU

TURBO TU

VEDAFLOR® WS
BLUESPEED |

VEDAFLOR® WS-I
BLUESPEED |

VEDAFLOR® WS-X
BLUESPEED |

Hochwertbahnen, Wurzelschutz

VEDAFLOR® WS-U

Unterlage
im VEDAG NutzDach

DIN EN 13969

DU/ E1 PYE PV 200 DD

BA PYE PV 200 DD

TOP-Elastomerbitumen-
Unterlagsbahn

gelochte Folie

besandet

GieBverfahren

3,0

10,00 x 1,00

Polyestervlies

fadenverstarkt 250 g/m?

1000
900

35
35

+100

10
300
24

Unterlage
im VEDAG TurboDach®

DIN EN 13707

DU / E1 PYE-KTG-
KSP-2,0 (mit abP)

Elastomerbitumen-
Unterlagsbahn,
kaltselbstklebend

Spezialfolie und
abziehbarer
Langsrandstreifen

abziehbare Folie

Kaltselbstklebe-
verfahren, Oberlage
Zug um Zug
thermisch aktiviert
aufbringen

2,0

15,00 x 1,00

Verbundtréger

140 g/m2

1100
1100

+100

15
300
20

Wurzelschutzbahn im
VEDAFLOR®
GriinDach System

— mit FLL-Prifung —

DIN EN 13707

DIN EN 13969

DO / E2 PYE-Vcu S5

BA PYE-Vcu S5

Wurzelschutzbahn

blank

Rillenpragung, leicht
abflammbare Folie

SchweiBverfahren

5,0

5,00 x 1,00

Kupferverbundfolie,
glasvliesverstéarkt

500
500

+80

120
24

Dachabdichtung,
durchwurzelungsfeste
Oberlage

— mit FLL-Prafung —

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DO/ E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

durchwurzelungsfeste
Elastomerbitumen-
Schweibahn

blaugriin,
blank

Rillenpragung, leicht

abflammbare Folie

vollflachig

aufschweiBen

blaugriin 52
talkumiert 5,0

5,00 x 1,00

Polyestervlies,
kupferbedampft 250

1000
1000

40
40

+120

120
24

Dachabdichtung,
durchwurzelungsfeste
Oberlage

— mit FLL-Prufung —

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DO / E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

durchwurzelungsfeste
Elastomerbitumen-
SchweiBbahn

blaugriin,
blank

Rillenpragung, leicht
abflammbare Folie
vollflachig

aufschweiBen

blaugriin 52
talkumiert 5,0

5,00 x 1,00

Polyestervlies 250

1000
1000

40
40

+120

120
24

Dachabdichtung,
durchwurzelungsfeste
1. Lage

z.B. auf Polystyrol

DIN EN 13707

DIN EN 13969

DU/ E1 PYE-KTG-KSP-3,0

BA PYE-KTG-KSP-3,0

durchwurzelungsfeste,
kaltselbstklebende
Elastomerbitumen-
Unterlagsbahn

Spezialfolie

abziehbare Folie

Kaltselbstklebe-
verfahren, Oberlage
Zug um Zug
aufschweiBen

3,0

10,00 x 1,00

Verbundtrager

1000
1000

+100

10
200
20

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.



Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen

VEDAGARD® SK

VEDAGARD® FR

VEDAGARD® SK-PLUS

VEDAGARD® SKB-PLUS

Anwendungsbereich

Technische Regel(n)

Bezeichnung nach
DIN V 20000-201

Bezeichnung nach
DIN V 20000-202

Kurzbeschreibung

Ausriistung
oben

Ausriistung
unten

Verarbeitung

Dicke in [mm]

Lange x Breite in [m]

Trégereinlage

Hochstzugkraft in
[N/5cm]

langs
quer

Dehnung bei

Hochstzugkraft in [%]

langs
quer

Kaltbiegeverhalten
in [°C]

Warmestandfestigkeit

in [°C]

Verpackungseinheiten

[m?2 pro Rolle]
[m2 pro Palette]
[Rollen pro Palette]

Dampfsperre auf Stahltrapezblech

DIN EN 13970

kaltselbstklebende Elastomer-
bitumen-Dampfsperrbahn,
durchtrittfest

Aluminium-Verbundfolie blendfrei
beschichtet, mit abziehbarem
Langsrandstreifen

abziehbare Folie

Kaltselbstklebeverfahren

20,00 x 1,00
20,00 x 1,08

trittfester
Aluminium-Kombitréger

400
400

+100

b=10m b=1,08m
20 21,6

400 432

20 20

Dampfsperre auf Stahltrapezblech

DIN EN 13970

kaltselbstklebende, feuerresistente
Dampfsperre nach Industriebau-
richtlinie entsprechend DIN 18234

Aluminium-Verbundfolie

abziehbare Folie

Kaltselbstklebeverfahren

0,4

50,00 x 1,00
50,00 x 1,08

Glasgittergewebe

900
900

+100

b=10m b=1,08m
50 54

1200 1296

24 24

Dampfsperre auf Holzschalung
oder Stahltrapezblech zum
Einflammen der Dammung

DIN EN 13970

kaltselbstklebende Elastomer-
bitumen-Dampfsperrbahn,
nageldurchreiBfest, durchtrittfest

abschmelzbare Folie,
abziehbarer Langsrandstreifen

abziehbare Folie mit
Langsrandperforation

Stahltrapezblech:
Kaltselbstklebeverfahren
Holzschalung: verdeckte
Nagelung, Langsrand
selbstklebend

2,5

12,50 x 1,00
12,50 x 1,08

gitterarmiertes Polyestervlies und
Aluminium-Verbundfolie

950
950

35
35

+100

b=10m b=1,08m
12,5 13,5

250 270

20 20

Dampfsperre auf Beton zum
Einflammen der Dammung

DIN EN 13970

kaltselbstklebende Elastomer-
bitumen-Dampfsperrbahn

abschmelzbare Folie,
abziehbarer Langs-
randstreifen

abziehbare Folie

Kaltselbstklebeverfahren

27

10,00 x 1,00

Glasvliesverstarkung und

Aluminium-Verbundfolie

500
400

+100

10
200
20

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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VEDAGARD® ES-PLUS
BLUESPEED

Dampfsperre

VEDAGARD® AL-E
BLUESPEED

VEDAGARD® AL-E DD

VEDATECT® SK-D

VEDATECT® SK-D NR

Dampfsperre auf Beton zum
Einflammen der Dammung

DIN EN 13970

Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn

abschmelzbare Folie

Rillenprégung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

3,0

10,00 x 1,00

Glasvliesverstarkung und

Aluminium-Verbundfolie

500
400

+100

10
200
20

Dampfsperre

DIN EN 13970

Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn

blank

Rillenpragung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

3,5

7,50 x 1,00

Glasvliesverstarkung und

Aluminium-Verbundfolie

400
300

+80

75
180
24

Dampfsperre

DIN EN 13970

Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn

besandet

besandet

GieBverfahren

2,5

10,00 x 1,00

Glasvliesverstarkung und

Aluminium-Verbundfolie

400
300

+80

10
240
24

Dampfsperre

DIN EN 13970

kaltselbstklebende Elastomer-
bitumen-Dampfsperrbahn

Aluminium-Verbundfolie,
blendfrei beschichtet

abziehbare Folie

Kaltselbstklebeverfahren

25,00 x 1,00
25,00 x 1,08

trittfester
Aluminium-Kombitréger

400
400

+100

b=10m b=1,08m

25 27
450 486
18 18

Dampfsperre

DIN EN 13970

kaltselbstklebende Elastomer-
bitumen-Dampfsperrbahn

Aluminium-Verbundfolie,
blendfrei beschichtet

abziehbare Folie mit
Langsrandperforation

Kaltselbstklebeverfahren

1,2

25,00 x 1,00

trittfester

Aluminium-Kombitrager

400
400

+100

25
450
18

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen

VEDAPOINT® 0 VEDAPOINT® U VEDAPROOF® F VEDAPROOF® F (t3) VEDAPROOF® TV
dolomitgrau /a735-77:f | dolomitgrau” famzy.777)

Anwendungsbereich

Technische Regel(n)
Bezeichnung nach
DIN V 20000-201

Bezeichnung nach
DIN V 20000-202

Kurzbeschreibung

Ausriistung
oben

Ausriistung
unten

Verarbeitung

Dicke in [mm]

Lange x Breite in [m]

Trégereinlage

Hochstzugkraft in
[N/5cm]

langs
quer

Dehnung bei
Hochstzugkraft in [%]

lings
quer

Kaltbiegeverhalten
in [°C]

Wérmestandfestigkeit
in [°C]

Verpackungseinheiten
[m? pro Rolle]

[m?2 pro Palette]
[Rollen pro Palette]

Sanierungsbahn,
einlagig

DIN EN 13707

DE / E1 PYE-KTP-5,2

Elastomerbitumen-
Sanierungsbahn mit
50 % Entspannungszone

blaugriin beschiefert

Elastomerbitumen-
klebepunkte, Spezialfolie

thermisch aktiviert, Nahte
geschweif3t

5,2 inkl. der
Klebepunkte

5,00 x 1,00

glasfadenverstérktes
Polyestervlies 250 g/m?

1000
900

35
35

+110

120

Unterlagsbahn
fir zweilagige Sanierung

DIN EN 13707

DU / E1 PYE-KTG-KSP-3,0

Elastomerbitumen-
Sanierungsbahn mit

50% Entspannungszone
(selbstklebende Unterlags-
bahn)

Spezialfolie

Elastomerbitumen-
Selbstklebepunkte,
abziehbare Folie

Kaltselbstklebeverfahren,
Oberlage Zug um Zug
aufschweiBen

3,3 inkl. der
Klebepunkte

10,00 x 1,00

glasgitterverstarktes
Glasvlies 120 g/m?

1000
1000

+100

10
200
20

Abdichtungsbahn
im VEDAPROOF®
IndustrieDach

DIN EN 13707

DE / E1 PYE-KTP-4,5

TOP-Elastomerbitumen-
SchweiBbahn

dolomitgrau beschiefert

Rillenprégung, leicht
abschmelzbare Folie

lose verlegt, mechanisch
befestigt, SchweiB-
verfahren, Langs- und
Quernahte vollflachig

4,5

7,50 x 1,08

Kombinationstrager KTP

1200
900

40
40

+110

8,1
121,5
15

Abdichtungsbahn
im VEDAPROOF®
IndustrieDach

DIN EN 13707

DE / E1 PYE-KTP-4,5

TOP-Elastomerbitumen-
Schweibahn mit erhéhter
Brandschutzausriistung

dolomitgrau beschiefert

Rillenpragung, leicht

abschmelzbare Folie

lose verlegt, mechanisch

befestigt, SchweiBverfahren,

Langs- und Quernahte
vollflachig

4,5

7,50 x 1,08

Kombinationstrager KTP

1200
900

40
40

-30

+110

8,1
121,5
15

Abdichtungsbahn
im VEDAPROOF®
IndustrieDach

DIN EN 13707

DE / E1 PYE-KTP-4,5

HT-Elastomerbitumen-
SchweiBbahn

blaugriin beschiefert,
abziehbarer Langsrand-
streifen

abziehbare Folie

durch thermische
Aktivierung kaltselbst-
klebend, Nahte
schweiBen

4,5

7,50 x 1,08

Glasvlies-Polyestervlies-
Verbund 275 g/m?

1000
900

35
35

oben -35
unten -30

oben +130
unten +105

8,1
162
20

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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VEDAPROOF® TV-SN

VEDAWALK

VEDATHENE® DUO

Abdichtungsbahn
im VEDAPROOF®
IndustrieDach

DIN EN 13707

DE / E1 PYE-KTP-4,5

HT-Elastomerbitumen-
SchweiBbahn
mit Sicherheitsnaht

blaugriin beschiefert

abziehbare Folie

durch thermische
Aktivierung kaltselbstklebend,
Néhte schweien

4,5

7,50 x 1,08

Glasvlies-Polyestervlies-
Verbund 275 g/m?

1000
900

35
35

oben -35
unten -30

oben +130
unten +105

8,1
162
20

Abdichtungsbahn
zur Kennzeichnung
von Laufwegen

DIN EN 13707

DE / E1 PYE-KTP-4,0

HT-Elastomerbitumen-
SchweiBbahn, ganzflachig
bestreut

rosso granuliert

abziehbare Folie

thermisch aktiviert,
selbstklebend aufgebracht

4,0

7,50 x 1,08

Glasvlies-Polyestervlies-
Verbund 275 g/m?

1000
900

35
35

oben -35
unten -30

oben +130
unten +105

8,1
162
20

Feuchtigkeitsabdichtung,
DIN 18195-4
DIN 18195-5 (maBig)

DIN EN 13969

BA KSK-1,5

Bitumen-KSK-Bahn geméaB
DIN V 20000-202, Tab. 13

HDPE-Trégerfolie

abziehbares Trennpapier

Kaltselbstklebeverfahren

7,50 x 1,00
15,00 x 1,00

trégerlos, mit oberseitiger
Spezialkunststofffolie

215
220

+80

1=7,5m I=156m
75 15

180 300

24 20

Feuchtigkeitsabdichtung
DIN 18195-4, Bodenplatte

DIN EN 13969

DIN EN 13970

BA

Elastomerbitumen-
Spezialbahn

Trennfolie, abziehbarer
Nahtstreifen

Trennfolie, abziehbarer
Nahtstreifen

lose verlegt,
Nahte kaltverklebt

0,9

30,00 x 1,00

Aluminium-Kombitréager mit
Glasvliesverstarkung

500
340

+100

30
600
20

Feuchtigkeitsabdichtung
DIN 18195-4, Bodenplatte

DIN EN 13969

DIN EN 13970

BA

Elastomerbitumen-
Spezialbahn

Aluminium-Verbundfolie,
gléanzend, abziehbarer
Langsnahtstreifen

Trennfolie, abziehbarer
Langsnahtstreifen

lose verlegt,
Nahte kaltverklebt

0,9

30,00 x 1,00

Glasvlies 60 g/m?

500
340

-30

+100

30
600
20

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen

VEDATECT®
PYE PV 200 S5 EN

nach DIN EN

VEDATECT®
PYE PV 200 S5

VEDATECT® f==2=7

PYE G 200 S4

VEDASPRINT® fz=2=7
PYE KTP S4

VEDATECT®
PYE PV 200 DD EN

VEDATECT®
PYE PV 200 DD

Anwendungsbereich

Technische Regel(n)

Bezeichnung nach
DIN V 20000-201

Bezeichnung nach
DIN V 20000-202

Kurzbeschreibung

Ausriistung
oben

Ausriistung
unten

Verarbeitung

Dicke in [mm]

Lange x Breite in [m]

Trégereinlage

Hochstzugkraft in
[N/5cm]

lings
quer

Dehnung bei
Hochstzugkraft in [%]

lings
quer

Kaltbiegeverhalten
in [°C]

Wérmestandfestigkeit
in [°C]

Verpackungseinheiten
[m? pro Rolle]

[m?2 pro Palette]
[Rollen pro Palette]

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DO / E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

Elastomerbitumen-
SchweiBbahn

blaugriin,
rot,
schiefergrau

Rillenprégung, leicht

abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

5,2

5,00 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

800
800

35
35

+100

120
24

Unterlage / Oberlage
unter schwerem
Oberflachenschutz

DIN EN 13707

DIN EN 13969

DO / E1 PYE-PV 200 S5

BA PYE-PV 200 S5

Elastomerbitumen-
Schweibahn

blank

Rillenpragung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

5,0

5,00 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

800
800

35
35

+100

120
24

Unterlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DU / E1 PYE-G 200 S4

BA PYE-G 200 S4

Elastomerbitumen-
SchweiBbahn

blank

Rillenprégung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

4,0

5,00 x 1,00

Glasgewebe
200 g/m?

1000
1000

+100

150
30

Oberlage

DIN EN 13707

DO/ E1 PYE-KTP S4

Elastomerbitumen-
SchweiBbahn

blaugriin

Rillenprégung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

4,2

7,50 x 1,00

KTP-Verbundvlies

800
800

35
30

+100

7,5
150
20

Oberlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DO/ E1 PYE-PV 200 DD

BA PYE-PV 200 DD

Elastomerbitumen-
Dachdichtungsbahn

blaugriin

besandet

GieBverfahren

|6sliches 2100 g/m?

7,50 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

800
800

35
35

+100

7,5
180
24

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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Unterlage / Oberlage
unter schwerem
Oberflachenschutz

DIN EN 13707

DIN EN 13969

DO/ E1 PYE-PV 200 DD

BA PYE-PV 200 DD

Elastomerbitumen-
Dachdichtungsbahn

besandet

besandet

GieBverfahren

16sliches 2100 g/m?

7,50 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

800
800

35
35

+100

7,5
180
24



VEDATECT®
PYE G 200 DD

Unterlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DU/ E1 PYE-G 200 DD

BA PYE-G 200 DD

Elastomerbitumen-
Dachdichtungsbahn

besandet

besandet

GieBverfahren

16sliches 2100 g/m?

7,50 x 1,00

Glasgewebe
200 g/m?

1000
1000

+100

7,5
180
24

COLONIA®
PYP PV 200 S5 EN

Oberlage

DIN EN 13707

DO/ E1 PYP-PV
200 S5

Plastomerbitumen-
SchweiBbahn

blaugriin,
blank

Rillenprégung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

blaugrin 5,2
blank 5,0

5,00 x 1,00

Polyestervlies
250 g/m?

800
800

35
35

+130

120
24

'BLUESPEED |

VEDATECT®
V 60 S4

Oberlage (unterge-
ordnete Bauten),
Unterlage

DIN EN 13707

DIN EN 13969

DU /E4V 60 S4

BAV 60 S4

Bitumen-SchweiBbahn

blaugriin,
blank

abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

blaugrin 4,2
blank 4,0

5,00 x 1,00

Glasvlies
60 g/m?

400
300

+70

150
30

VEDATECT®
G 200 S4/5

Unterlage

DIN EN 13707
DIN EN 13969

DU / E2 G 200 S4/5

BA G 200 S4/5

Bitumen-SchweiBbahn

blank

Rillenprégung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

S4 4,0
S5 5,0

5,00 x 1,00

Glasgewebe
200 g/m?

1000
1000

+70

S4: S5:

150 120
30 24

VEDATECT®
AL +V 60 S4

Dampfsperre

DIN EN 13970

Dampfsperr-Bitumen-
SchweiBbahn

blank

abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

4,0

5,00 x 1,00

Alu-Verbund,
Glasvlies
60 g/m?

400
300

+70

150
30

VEDATECT®
AL + G 200 S4/5

Dampfsperre

DIN EN 13970

Dampfsperr-Bitumen-
SchweiBbahn

blank

Rillenpragung, leicht
abschmelzbare Folie

SchweiBverfahren

S4 4,0
S5 5,0

5,00 x 1,00

Alu-Verbund,
Glasgewebe
200 g/m?

1000
1000

+70

S4: S5:

150 120
30 24

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.

VEDATECT®
G 200 DD

Unterlage
Mauersperrbahn

DIN EN 13707
DIN EN 13969
DIN EN 14967

DU/ E2 G 200 DD
BA G 200 DD
MSB G 200 DD

Bitumen-
Dachdichtungsbahn

besandet

besandet

GieBverfahren,
streifenweise
Kaltverklebung

|6sliches 1600 g/m?

10,00 x 1,00

Glasgewebe
200 g/m?

1000
1000

+70

10
240
24
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Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen
Qualitétshahnen, Steildach

VEDATECT® V 13 VEDATECT®R 500 N | VEDATECT® R 500

Anwendungsbereich Zwischenlage Abdichtungsbahn, Abdichtungsbahn, Anwendungsbereich diffusionsoffene
DIN 18195 DIN 18195, Unterspannbahn/Unterdeckbahn
Mauersperrbahn
Technische Regel(n) DIN EN 13707 DIN 52129 DIN EN 13969 Technische Regel(n) DIN EN 13859-1
DIN EN 13969 DIN EN 14967
Bezeichnung nach DZ/E4V 13 - - Kurzbeschreibung 3-lagige Vlies-Folien-Kombination
DIN V 20000-201
Bezeichnung nach BAV 13 - BA R 500
DIN V 20000-202 MSB R 500
Kurzbeschreibung Bitumen-Dachbahn Rohfilzpappe, getrdnkt  Bitumen-Dachbahn
mit Spezialbitumen
Eignung als -
Behelfsdeckung
Ausriistung besandet nackt besandet Erhohte Anforderungen nachgewiesen
oben gegen Alterung
Flachenbezogene 125
Masse in [g/m?]
Ausriistung besandet nackt besandet
unten
Lange x Breite in [m] 50,00 x 1,50
Verarbeitung vollflachiges GieBver- vollflachiges GieBver- vollflachiges GieBver-
fahren, teilflachige fahren, Biirstenstreich-  fahren, Birstenstreich- Widerstand gegen -
Aufklebung mit HeiB- verfahren, GieB- und verfahren, GieB- und Schlagregen
bitumen, streifenweise Einwalzverfahren Einwalzverfahren
Kaltverklebung
Hochstzugkraft in
Dicke in [mm] I6sliches 1300 g/m? |6sliches 500 g/m? |6sliches 1250 g/m? [N/5cm]
langs (neu / nach Alterung) 225 /200
Lénge x Breite in [m] 10,00 x 1,00 20,00 x 1,00 10,00 x 1,00 quer (neu / nach Alterung) 170/ 150
Dehnung bei
Trégereinlage Glasvlies Rohfilzpappe Rohfilzpappe Hochstzugkraft in [%]
60 g/m? 500 g/m? 500 g/m?
ldngs (neu / nach Alterung) 50/ 40
quer (neu / nach Alterung) 60 /50
Hochstzugkraft in
[N/5cm]
Kaltbiegeverhalten in [°C] -20
langs 400 350 300
quer 300 200 200
Warmestandfestigkeit -
Dehnung bei in [°C]
Hdchstzugkraft in [%]
langs 2 1,5 1,5 Widerstand gegen Klasse W1
quer 2 1,5 1,5 Wasserdurchgang
Kaltbiegeverhalten +0 - +0
in [°C] Wasserdampfdurchlassig- 0,03
keit in [m]
Warmestandfestigkeit +70 - +70
in [°C]
Verpackungseinheiten Verpackungseinheiten
[m2 pro Rolle] 10 20 10 [m2 pro Rolle] 75
[m? pro Palette] 240 600 240 [m? pro Palette] 1500
[Rollen pro Palette] 24 30 24 [Rollen pro Palette] 20

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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VEDAFORM® fun SK

VEDAFORM® metallic SK | VEDAFORM® KB-S

VEDAFORM® KB-S KSK

VEDAFORM°® S

VEDAFORM® UD

diffusionsoffene
Unterspannbahn/
Unterdeckbahn
DIN EN 13859-1

3-lagige Vlies-Folien-
Kombination mit selbst-
klebender Léngsnaht

nachgewiesen

125

50,00 x 1,50

225 /200
170/ 150

50/40
40/30

Klasse W1

0,03

75
1500
20

diffusionsoffene
strukturierte Trennlage
fur Metalldeckungen

DIN EN 13859-1

4-lagige Vlies-Folien-Gitter-
Laminatkombination mit
Polypropylen-Monofilament-
gelege, hydrophob ausge-
ristet, mit Butylkleberaupe

nachgewiesen

550

25,00 x 1,50

320/ 280
290/ 250

5/5
5/5

Klasse W1

0,03

37,5
150

Elastomerbitumen-
Unterdeckbahn UDB-A

DIN EN 13859-1

oberseitig strukturierte
Unterdeckbahn mit
Polyestervlieseinlage

bis 3 Monate

nachgewiesen

900

30,00 x 1,00

bestanden

450/ 450
300 /300

25/25
25/25

+110

Klasse W1

35

30
600
20

Elastomerbitumen-
Unterdeckbahn UDB-A

DIN EN 13859-1

oberseitig strukturierte
Unterdeckbahn mit
Polyestervlieseinlage und
Kaltkleberand

bis 3 Monate

nachgewiesen

900

30,00 x 1,00

bestanden

450/ 450
300 /300

25/25
25/25

+110

Klasse W1

35

30
600
20

Elastomerbitumen-
Unterdeckbahn UDB-A

DIN EN 13859-1

oberseitig strukturierte
Unterdeckbahn mit
Glasvlieseinlage

bis 3 Monate

nachgewiesen

900

25,00 x 1,00

bestanden

450/ 450
300 /300

2/2
2/2

+100

Klasse W1

40

25
500
20

Elastomerbitumen-
Unterdeckbahn UDB-A

DIN EN 13859-1

oberseitig strukturierte
Unterdeckbahn mit
Polyestervlieseinlage

bis 3 Monate

nachgewiesen

1600

15,00 x 1,00

bestanden

450/ 450
300 /300

25/25
25/25

+100

Klasse W1

80

30
600
20

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenbléatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen

VEDAFIN® F

VEDAFIN® F (t3)

VEDAFIN® L

Anwendungsbereich

Technische Regel(n)

Bezeichnung nach
DIN V 20000-201

Bezeichnung nach
DIN V 20000-202

Kurzbeschreibung

Ausriistung
oben

Ausriistung
unten

Verarbeitung

Dicke e eff in [mm]

Lénge x Breite in [m]

Verstérkung bzw.
(Einlage)

Hochstzugkraft in
[N/5cm]

lings
quer

Dehnung bei
Hochstzugkraft in [%]

lings
quer

ReiBfestigkeit in [N / mm?]

langs
quer

ReiBdehnung in [%]

lings
quer

Kaltbiegeverhalten
in [°C]

Verpackungseinheiten
[m?2 pro Rolle]

[m? pro Palette]
[Rollen pro Palette]

Abdichtungslage im VEDAFIN®
IndustrieDach

DIN EN 13956
DIN EN 13967

DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-1,5
DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-1,8
DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-2,0

BA FPO-BV-V-GV+GG-1,5
BA FPO-BV-V-GV+GG-1,8
BA FPO-BV-V-GV+GG-2,0

Kunststoff-Dachbahn auf Basis FPO mit

innenliegender Verstarkung fur einlagige
Dachabdichtungen

Flexibles Polyolefin, bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: cremewei3

Flexibles Polyolefin, bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: grau

mechanisch befestigt,
Nahte HeiBluft

1,5/1,8/2,0
(-5% / +10%)

15,00 x 1,06
15,00 x 1,50
Glasvlies und Glasgittergelege

> 80 g/m?

=1100
= 1000

< -40 (Falzen)

b=1,06m b=1,50m
15,9 22,5
239/239/191 338/338/270
15/15/12 15/15/12

Abdichtungslage im VEDAFIN®
IndustrieDach

DIN EN 13956
DIN EN 13967

DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-1,5
DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-1,8
DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-2,0

BA FPO-BV-V-GV+GG-1,5
BA FPO-BV-V-GV+GG-1,8
BA FPO-BV-V-GV+GG-2,0

Kunststoff-Dachbahn auf Basis FPO mit
innenliegender Verstarkung fur einlagige
Dachabdichtungen mit erhéhter
Brandschutzausristung [Broof (t3)]

Flexibles Polyolefin, bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: cremeweif3

Flexibles Polyolefin, bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: blau

mechanisch befestigt,
Nahte HeiBluft

15/1,8/2,0
(-5% / +10%)

15,00 x 1,06
15,00 x 1,50
Glasvlies und Glasgittergelege

> 80 g/m?

=1100
> 1000

< -40 (Falzen)

b=1,06m b=1,50m
15,9 22,5
239/239/191 338/338/270
156/15/12 156/15/12

Abdichtungslage im VEDAFIN®
IndustrieDach

DIN EN 13956
DIN EN 13967

DE / E1 FPO-BV-E-GV-1,5
DE / E1 FPO-BV-E-GV-1,8
DE / E1 FPO-BV-E-GV-2,0

BA FPO-BV-E-GV-1,5
BA FPO-BV-E-GV-1,8
BA FPO-BV-E-GV-2,0

Kunststoff-Dachbahn auf Basis FPO mit
Einlage fur einlagige Dachabdichtungen

Flexibles Polyolefin, bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: cremeweif3

Flexibles Polyolefin, bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: grau

lose verlegt mit Auflast bzw. unter
Nutzschicht, Nahte HeiBluft

15/1,8/2,0
(-5% / +10%)

15,00 x 1,06
15,00 x 1,50
15,00 x 2,12

Glasvlies
< 80 g/m?

\%
o o

v

=150
=150

< -40 (Falzen)

b=1,06 m b=150m b=2,12
15,9 22,5 31,8
239/239/191  338/338/270  477/477/382
156/15/12 15/15/12 15/15/12

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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VEDAFIN® S VEDAFIN® D VEDAFIN® SW VEDAFIN® SRI

Abdichtungslage im
VEDAFIN® IndustrieDach

Abdichtungslage im
VEDAFIN® IndustrieDach

DIN EN 13956
DIN EN 13967

DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-K-PV-1,5
DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-K-PV-1,8

BA FPO-BV-V-GV+GG-K-PV-1,5
BA FPO-BV-V-GV+GG-K-PV-1,8

Kunststoff-Dachbahn auf Basis FPO mit
innenliegender Verstarkung und unter-
seitiger Kaschierung fir einlagige Dach-
abdichtungen

Flexibles Polyolefin,

bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: dunkelgrau

Flexibles Polyolefin, bitumenvertraglich,
Farbe: cremeweiB, kaschiert mit
Polyestervlies 300 g/m?

verklebt verlegt, mechanisch befestigt,

lose verlegt, Nahte HeiBluft

15/1,8
(-5% / +10%) (jeweils zzgl. Vlies)

15,00 x 1,50

Glasvlies und Glasgittergelege
> 80 g/m?

= 1100
> 1000

< -40 (Falzen)

b=1,06m b=1,50m
15,9/15,9 22,5/22,5
191/191 270/270
12/12 12/12

Zubehor fur Detailausbildungen
im VEDAFIN® IndustrieDach

DIN EN 13956
DIN EN 13967
DIN EN 14909

BA FPO-BV-1,5
MSB FPO-BV-1,5

homogene Kunststoff-Dachbahn auf Basis
FPO fur einlagige Dachabdichtungen

Flexibles Polyolefin,
bitumenvertraglich, glatt,

Farben: cremewei3, dunkelgrau oder
hochwei3

Flexibles Polyolefin,
bitumenvertraglich, glatt,

Farben: cremeweiB3, dunkelgrau oder
hochwei3

Detailausbildung von Anschliissen und
Durchdringungen, Nahte HeiBluft

1,5
(-5% / +10%)

15,00 x 1,04

> 300
> 300

< -40 (Falzen)

15,6
234
15

DIN EN 13956
DIN EN 13967

DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-1,8

BA FPO-BV-V-GV+GG-1,8

Kunststoff-Dachbahn auf Basis FPO mit
innenliegender Verstarkung fur einlagige
Dachabdichtungen

Flexibles Polyolefin,
bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: dunkelgrau

Flexibles Polyolefin,
bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: cremeweiB

Rollenware zur Ausbildung der Quernaht

bei VEDAFIN® S, Nahte HeiBluft

1,8
(-5% 7/ +10%)

15,00 x 1,06

Glasvlies und Glasgittergelege
> 80 g/m?

>1100
> 1000

< -40 (Falzen)

15,9
239
15

Abdichtungslage im
VEDAFIN® IndustrieDach

DIN EN 13956
DIN EN 13967

DE/ E1 FPO-BV-V-GV+GG-1,5
DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-1,8
DE / E1 FPO-BV-V-GV+GG-2,0

BA FPO-BV-V-GV+GG-1,5
BA FPO-BV-V-GV+GG-1,8
BA FPO-BV-V-GV+GG-2,0

hoch reflektierende (SRI > 100)
Kunststoff-Dachbahn auf Basis FPO mit
innenliegender Verstarkung firr einlagige
Dachabdichtungen

Flexibles Polyolefin,
bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: hochweiB

Flexibles Polyolefin,
bitumenvertraglich, glatt,
Farbe: blau

mechanisch befestigt,

Nahte HeiBluft

1,5/1,8/2,0
(-5% / +10%)

15,00 x 1,06
15,00 x 1,50
Glasvlies und Glasgittergelege

> 80 g/m?

= 1100
> 1000

< -40 (Falzen)

b=1,06m b=1,50m
15,9 22,5
239/239/191 338/338/270
15/15/12 15/15/12

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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Ubersicht Dach- und Abdichtungsbahnen

VEDAFOL® F

VEDAFOL® L

Anwendungsbereich

Technische Regel(n)
Bezeichnung nach
DIN V 20000-201
Bezeichnung nach

DIN V 20000-202

Kurzbeschreibung

Ausriistung
oben

Ausriistung

unten

Verarbeitung

Dicke e eff in [mm]

Lange x Breite in [m]

Verstarkung bzw.
(Einlage)

Hochstzugkraft in
[N/5cm]

langs
quer

Dehnung bei
Hdchstzugkraft in [%]

langs
quer

ReiBfestigkeit in [N / mm?]

langs
quer

ReiBdehnung in [%]

langs
quer

Kaltbiegeverhalten
in [°C]

Verpackungseinheiten
[m?2 pro Rolle]

[m? pro Palette]
[Rollen pro Palette]

Abdichtungslage im
VEDAFOL® IndustrieDach

DIN EN 13956
DE / E1 PVC-P-NB-V-PG-1,5

DE / E1 PVC-P-NB-V-PG-1,8
DE / E1 PVC-P-NB-V-PG-2,0

Kunststoff-Dachbahn auf Basis PVC-P mit

innenliegender Verstarkung fur einlagige
Dachabdichtungen

PVC-P glatt,

Standardfarbe grau

PVC-P glatt

mechanisch befestigt, lose verlegt,
Nahte HeiBluft oder THF

1,5/1,8/2,0

15,00 x 1,50

Polyestergewebe > 80 g/m?
non-wick beschichtet

1210/1260/ 1260
1210/1260/ 1260

15
15

-35 (Falzen)

22,5
337,5
15

Abdichtungslage im
VEDAFOL® IndustrieDach

DIN EN 13956
DE / E1 PVC-P-NB-E-GV-1,5

DE/E1 PVC-P-NB-E-GV-1,8
DE / E1 PVC-P-NB-E-GV-2,0

Kunststoff-Dachbahn auf
Basis PVC-P mit Einlage fuir
einlagige Dachabdichtungen

PVC-P glatt,

Standardfarbe grau

PVC-P glatt

lose verlegt mit Auflast,
Néhte HeiBluft oder THF

15/1,8/2,0

15,00 x 2,12

(Glasvlies < 80 g/m2)

150
150

-25 (Falzen)

31,8
477

VEDAFOL® D

Abdichtungslage im
VEDAFOL® Industrieach

DIN EN 13956

DE /E1 PVC-P-NB-1,5

Kunststoff-Dachbahn auf Basis PVC-P,
homogen fir Detailausbildungen bei
VEDAFOL® Abdichtungen

PVC-P glatt,
Standardfarbe grau

PVC-P glatt

Néhte HeiBluft oder THF

15,00 x 1,40

homogen

12
12

250
250

-20 (Falzen)

22,5
337,5
15

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.
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VEDAFQL®
Dampfsperre 250

Dampfsperre im
VEDAFOL® IndustrieDach

DIN EN 13984

Polyethylen-Dampfbremsfolie gemaB DIN EN
13984, Typ A, sg-Wert 120 m

PE glatt

PE glatt

lose verlegt, Nahte Verbindungsbénder oder
doppelseitig klebende Bander

50,00 x 3,00

homogen

187
183

400
500

150
5850
39

Hinweis: Stand bei Drucklegung. Weitere technische Daten finden Sie in der aktuellen Version der Produktdatenblatter unter www.vedag.de im Download-Bereich.

VEDAFOL® V
Abdichtungslage im
VEDAFOL® IndustrieDach
DIN EN 13956

DE / E1 PVC-P-NB-E-GV-K-PV-1,5

Kunststoff-Dachbahn auf Basis PVC-P
mit Einlage und Kaschierung fir einlagige
Dachabdichtungen

PVC-P glatt,
Standardfarbe grau

Polyestervlies 250 g/m?

Verklebung mit PU-Dachbahnenkleber,
lose verlegt, Nahte HeiBluft oder THF

1,5 zzgl. Vlieskaschierung

15,00 x 1,50
20,00 x 1,06

(Glasvlies < 80 g/m?)

600
600

150
150

-25 (Falzen)

b=1,50 b =1,06

22,5 21,2
337,5 318
15 15

VEDAFOL® Walkway

Abdichtungsbahn zur Kennzeichnung
von Laufwegen

DIN EN 13956

DE / E1 PVC-P-NB-V-PG-1,5

Profilierte Kunststoff-Dachbahn auf
Basis PVC-P mit Einlage

PVC-P mit Fischgratprofilierung,
Standardfarbe grau

PVC-P glatt

mit HeiBluft oder THF auf verlegte
VEDAFOL-Abdichtung verschweiBt fixieren

1,5 (ohne Profil)

15,00 x 1,06

Polyestergewebe > 80 g/m?
non-wick beschichtet

1150
1150

15
15

-25 (Falzen)

21,2
190,8
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VEDAG ProfiDach

VEDAG-LambdaRoof 031 / VEDAPOR® EPS auf Beton

I [ N

VEDATOP® DUO
dolomitgrau

VEDATOP® SU

VEDAG-
LambdaRoof 031 /
VEDAPOR® EPS

VEDAGARD®
SKB-PLUS

EMAILLIT® BV-extra

Beton

vollflachig
aufschweien

Unterseite und Néhte
kaltselbstklebend

einflammen in
Dampfsperre

Unterseite und Nahte
kaltselbstklebend

streichen, rollen
spritzen

VEDAG ProfiDach
Mineralwolle auf Holz

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung
1. Lage

Warmedammung

Dampfsperre

Voranstrich

Unterkonstruktion

N IW [~ OO

'y

VEDAG ProfiDach

Mineralwolle auf Profilblech

N W IO

N o A

VEDATOP® S5
herbstbraun

VEDATOP® TM

Steinwolle-
Dachdammplatte
(z.B. Heralan - DDP)

VEDAGARD®
SK-PLUS

Stahltrapez-
profilblech, kunst-
stoffbeschichtet

vollflachig
aufschweiBen

selbstklebend beim
UberschweiBen

einschweiBen in
Dampfsperre

Unterseite und Néhte
kaltselbstklebend

VEDAG ProfiDach
Kaltdach auf Holz

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung
1. Lage

Warmedammung

Dampfsperre

Unterkonstruktion

VEDATOP® S5 vollflachig Dachabdichtung VEDATOP® DUO vollflachig Dachabdichtung

blaugrin aufschweiBen 2. Lage dolomitgrau aufschweiBen 2. Lage

VEDATOP® TM selbstklebend beim  Dachabdichtung 4 VEDATOP® SU verdeckt nageln, Dachabdichtung 2
UberschweiBen 1. Lage Nagelrand nahtselbstklebend 1. Lage

Steinwolle- einschweiBen in Wéarmedammung 3 Holzschalung = Unterkonstruktion 1

Dachdammplatte Dampfsperre

(z.B. Heralan - DDP)

VEDAGARD® verdeckt nageln, Dampfsperre 2

SK-PLUS nahtselbstklebend

Holzschalung - Unterkonstruktion 1

* Einzelheiten siehe Produkt Tl‘s.
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VEDAG TurboDach®

VEDAG-LambdaRoof 031 / VEDAPOR® EPS auf Beton

N IWw [~ OO

—_

R o I

TURBO TO
(auBer herbstbraun)

TURBO TU

VEDAG-
LambdaRoof 031 /
VEDAPOR® EPS

VEDAGARD®
SKB-PLUS

EMAILLIT® BV-extra

Beton

VEDAFLOR®

GriinDach pur

therm. aktiviert,
vollflachig kaltselbst-
klebend

Unterseite und Néhte
kaltselbstklebend

einflammen in
Dampfsperre

Unterseite und Nahte
kaltselbstklebend

streichen, rollen
spritzen

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung

1. Lage

Warmedammung

Dampfsperre

Voranstrich

Unterkonstruktion

—il\)wh(nO)\lm‘Q

I —

Extensivbegriinung
Ziegelsplitt Substrat

VEDAFLOR® FV 150
VEDAFLOR® SD 20

VEDAFLOR® TF PE 02

VEDAFLOR® WS-X
blaugrin

VEDATOP® SU

VEDAG-LambdaRoof 031/
VEDAPOR® EPS

VEDAGARD®
SK-PLUS

Stahltrapez-
profilblech, kunst-
stoffbeschichtet

aufbringen
aufbringen

lose auslegen

lose auslegen

vollflachig auf-
schweiBen

Unterseite und Néhte
kaltselbstklebend

einflammen in
Dampfsperre

Unterseite und Néhte
kaltselbstklebend

Oberflachenschutz
(Filter- und
Drainageschicht)

Trennlage

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung
1. Lage
Wérmeddmmung

Dampfsperre

Unterkonstruktion

VEDAG TurboDach®

Mineralwolle auf Profilblech

N W I~ O,

I e A

TURBO TO

VEDATOP® TM

Steinwolle-
Dachddammplatte
(z.B. Heralan - DDP)

VEDAGARD®
SK-PLUS

Stahltrapez-
profilblech, kunst-
stoffbeschichtet

VEDAFLOR®

GriinDach park

therm. aktiviert,
vollflachig kaltselbst-
klebend

selbstklebend beim
UberschweiBen

einschweiBen in
Dampfsperre

Unterseite und Néhte
kaltselbstklebend

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung

1. Lage

Wéarmedammung

Dampfsperre

Unterkonstruktion

—Ll\)w-b(n@\lm

I e A

Intensivbegriinung
Bautenschutzmatte
VEDAFLOR® TF PE 02

VEDAFLOR® WS-I
blaugriin
VEDATOP® VU
Schaumglas

EMAILLIT® BV-extra

Beton

aufbringen
lose auflegen
lose auflegen

vollflachig auf-
schweiB3en

mit EBH-HeiBklebe-
masse aufkleben

mit HeiBbitumen
einschwemmen

streichen, rollen,
spritzen

Oberflachenschutz
Trennlage

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung
1. Lage
Warmeddammung

Voranstrich

Unterkonstruktion

1

* Einzelheiten siehe Produkt Tl‘s.
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VEDAG SanierungsDach
einlagig

VEDAG SanierungsDach

zweilagig

CEN T N s I

VEDAPOINT® 0
blaugrin

EMAILLIT® BV-extra

Bitumenaltdach
vorbereitet

VEDATOP®

PlusDach

thermisch aktiviert,

punktweise klebend,

Nahte verschweiBen

streichen, rollen,
spritzen

Dachabdichtung

Voranstrich

Unterkonstruktion

3

1

NIWI~ oo

-

VEDATOP® DUO
dolomitgrau

VEDAPOINT® U

EMAILLIT® BV-extra

Bitumenaltdach
vorbereitet

vollflachig
aufschweiBen

punktweise

kaltselbstklebend,

Kopfuberlappung
schweil3en

streichen, rollen,
spritzen

VEDAG SanierungsDach
mit Zusatzdammung

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung
1. Lage

Voranstrich

Unterkonstruktion

N W IO

Kies
Rieselschutz

Extrudiertes
Polystyrol

VEDATOP® S5
blaugrin

EMAILLIT® BV-extra

Bitumenaltdach
vorbereitet

24

aufbringen
auflegen
lose auflegen

vollfidchig
aufschweiBen

streichen, rollen,
spritzen

Oberflachenschutz
Trennlage

Zusatzddmmung

Dachabdichtung

Voranstrich

Unterkonstruktion

VEDATOP® S5
herbstbraun

VEDATOP® SU

VEDAPOR® EPS
als Gefélleddmmung

EMAILLIT® BV-extra

Bitumenaltdach
vorbereitet

vollflachig
aufschweiBen

Unterseite und Nahte

kaltselbstklebend

streifenweise mit

Kaltkleber aufkleben

streichen, rollen,
spritzen

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung
1. Lage
Wéarmeddmmung

Voranstrich

Unterkonstruktion

5

* Einzelheiten siehe Produkt TI's.



VEDAPROOF® TV VEDAPROOF® F

IndustrieDach IndustrieDach

=N [WIid

CECN o N N e I

VEDAPROOF® TV thermisch verklebt Dachabdichtung 4 VEDAPROOF® F mechan. fixiert in der Dachabdichtung
blaugrin auf bituminierter dolomitgrau Naht, Nahte schwei-
Dammplatte Ben mit Nahtbrenner

. . . . x x oder HeiBluftautomat
Steinwolle- einschweiBen in Warmedammung 3
Dachdammplatte, Dampfsperre VEDAPURIT® MV mechanisch fixiert Wéarmedammung 3
bituminiert (z.B. zusammen mit der
Heralan - DDP BIT) Bahn
VEDAGARD® Unterseite und Nahte Dampfsperre 2 VEDAGARD® SK E;:::s:jdi r;:::jahte Dampifsperre 2
SK-PLUS kaltselbstklebend
Stahltrapezpro- } Unterkonstruktion 1 Stahltrapezprofil- - Unterkonstruktion 1
) blech kunststoff-
filblech kunststoff- beschichtet
beschichtet

VEDAPROOF® TV VEDAPROOF® F

IndustrieDach nach DIN 18234 IndustrieDach nach DIN 18234

=N Wi~
- N W s

VEDAPROOF® TV thermisch verklebt Dachabdichtung VEDAPROOF® F mechan. fixiert in der Dachabdichtung
blaugriin auf bituminierter dolomitgrau Naht, Nahte schwei-
Dammplatte, Néhte Ben mit Nahtbrenner
schweiBen oder HeiBluftautomat
Steinwolle- mechanisch fixiert Wéarmedammung 3 Steinwolle- mechanisch fixiert Warmedammung 3
Dachdémmplatte Dachdédmmplatte zusammen mit der
bituminiert (z.B. (z.B. Heralan - DDP) Bahn
Heralan - DDP BIT)
VEDAGARD® FR Unterseite und Nahte Dampfsperre 2
VEDAGARD® FR Unterseite und Nahte Dampfsperre 2 Kaltselbstklebend
kaltselbstklebend
Stahltrapezpro- - Unterkonstruktion 1
Stahltrapezpro- - Unterkonstruktion 1 filblech kunststoff-

filblech kunststoff-
beschichtet

beschichtet

* Einzelheiten siehe Produkt Tl's.
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VEDAFOL®F

IndustrieDach (B Roof t3)

N T N

VEDAFOL® F

Steinwolle-
Dachdammplatte
(z.B. Heralan - DDP)

PE-Folie

Stahltrapez-
profilblech,
kunststoff-
beschichtet

mechanisch fixiert Dachabdichtung
mechanisch fixieren ~ W&armedammung
zusammen mit der

Bahn

mechanisch fixiert Dampfsperre

- Tragkonstruktion

VEDATOP®

NutzDach

N WO o IN

I e

Plattenbelag
Splittbett

VEDAFLOR® WS-1
blank
VEDATOP® VU
Schaumglas

EMAILLIT® BV-extra

Beton

verlegen
aufbringen

vollflachig
aufschweiBen

mit EBH-HeiBklebe-
masse aufkleben

in HeiBbitumen
einschwemmen

streichen, rollen,
spritzen

Oberflachenschutz
Trennlagen

Dachabdichtung
2. Lage

Dachabdichtung
1. Lage
Wéarmeddmmung

Voranstrich

Unterkonstruktion

* Einzelheiten siehe Produkt Tl‘s.




VEDAFIN® F

IndustrieDach mit Heralan Dachdammplatte

VEDAFIN® L

IndustrieDach auf VEDAPOR® EPS

N e

VEDAFIN® F

Steinwolle-
Dachdammplatte
(z.B. Heralan - DDP)

VEDAGARD® SK

Stahltrapezprofil-
blech, kunststoff-
beschichtet

VEDAFIN® SRI

mechan. fixiert in der
Naht, Nahte schwei-
Ben mit HeiBluft-
automat

mechanisch fixieren
zusammen mit der
Bahn

Unterseite und Néhte
kaltselbstklebend

Dachabdichtung

Warmedammung

Dampfsperre

Unterkonstruktion

IndustrieDach auf VEDAPOR® EPS

I o A

Solarmodul

VEDAFIN® SRI

VEDAPOR® EPS

VEDAGARD® SK

Stahltrapezprofil-
blech, kunststoffbe-
schichtet

mechanisch fixiert
in der Naht, Nahte
schweiBen mit
HeiBluftautomat

einflammen in
Dampfsperre

Unterseite und Nahte
kaltselbstklebend

Dachabdichtung

Wérmeddmmung

Dampfsperre

Unterkonstruktion

=N WId
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I e

Substrat und exten-
sive Begriinung

VEDAFLOR® FV 150

VEDAFLOR® SD

VEDAFLOR® TF PE 02
VEDAFIN® L
VEDAPOR® EPS

VEDAGARD® ES-PLUS

EMAILLIT® BV-extra

Beton

VEDAFIN® S

aufbringen

lose aufgelegt

lose aufgelegt

lose aufgelegt

lose auf Dammung
auflegen

einflammen in
Dampfsperre

aufschweiBen

streichen, rollen,
spritzen

Begriinung

Filtervlies 8
Speicher- und 7
Drainageplatte

Trenn- und 6
Gleitfolie

Dachabdichtung 5
1. Lage

Warmedammung 4
Dampfsperre 3
Voranstrich 2

Unterkonstruktion 1

SanierungsDach auf vorbereitetem Altdach

I e

VEDAFIN® SW

VEDAFIN® S

EMAILLIT® BV-extra

Bitumenaltdach
vorbereitet

Als Nahtabdeckung
und Randabdichtung
aufschweiBen

streifenweise mit
Kaltkleber aufkleben

streichen, rollen,
spritzen

Dachabdichtung 3
1. Lage

Voranstrich 2

Unterkonstruktion 1

* Einzelheiten siehe Produkt Tl‘s.
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VEDAG uberzeugt — beim Produkt und vor allem beim Service.

Als einer der fihrenden europdaischen Erzeuger von
Abdichtungsprodukten aus Bitumen, Polymerbitumen
und Kunststoff ist VEDAG der kompetente Partner,
wenn es um Dacher geht.

Das umfangreiche und hochwertige Produktportfolio

findet Anwendung auf Wohn- und Verwaltungsgebduden,
Grind&chern und Industriehallen, Parkplatzen, Sportanlagen
sowie StraBenbeldgen und Bauwerksabdichtungen.

Dem jeweiligen Einsatz entsprechend werden

VEDAG Produkte héchsten Anforderungen gerecht
und kénnen weitgehend unabhéngig von Jahreszeiten
schnell und sicher verarbeitet werden.

Mitglied der

& o vdd  ©

interseroh
25413

FACHVEREINIGUNG
BAUWERKSBEGRUNUNG
E.V. (FBB)

Seit 1846 VEDAG GmbH
Geisfelder StraBe 85-91

96050 Bamberg

Kontakt:

VEDAG Kunden profitieren bei ihren Projekten zusatzlich
vom umfangreichen Service, der von der Planung bis hin
zur Qualitatskontrolle wertvolle Dienste leistet.

Mit einer tber 160-jéhrigen Tradition stehen das Unternehmen
und seine Mitarbeiter heute fiir herausragende Qualitat,
Innovation und konsequente Kundenorientierung.

Selbstverstandlich ist unser Unternehmen seit vielen Jahren
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung fur die
Fihrung der CE-Zeichen nach den neuen européischen
Normen fur alle Produkte liegt ebenfalls vor.

Telefon: +49 951 1801-0
Telefax: +49 951 1801-848

www.VEDAG.de

office@vedag.com
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